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Prüfbericht: 

einzA Lackfabrik GmbH
Frau Petra Peters
Rotenhäuser Str. 10
21109 Hamburg

Proben - Nr. 703-2008-00393461

Betrifft Prüfplättchen Hydroalkyd Seidenglanz
Anstrichaufbau 
1. aquamatt (Vorlack)
2. Zwischenanstrich und
3. Endanstrich Hydroalkyd Seidenglanz

Anzahl Probenbehälter 2
Bruttogewicht /-volumen 26g
Eingangstemperatur Raumtemperatur
Anforderer Frau Petra Peters

Frau Petra PetersAuftraggeber
Eingang am 25.03.2008
Verpackung Briefumschlag  
Beginn/Ende der Untersuchungen 25.03.2008 / 03.04.2008

PRÜFERGEBNIS

Physikalisch-chemische Untersuchung

Speichelechtheit/Farbechtheit  J6501
Methode: §64 LFGB B82.10-1, Migration mit Filterpapier

speichelechtSpeichelechtheit
Schweißechtheit/Farbechtheit  JJG0X

Methode: §64 LFGB B82.10-1, Migration mit Filterpapier
schweißechtSchweißechtheit

Unterschrift

Dr. C. Hummert / Dr. R. Gatermann / T. Herrmann
(Geschäftsführer)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand und den Umfang der durchgeführten Untersuchungen. 
Eine - auch auszugsweise - Veröffentlichung des Berichtes bedarf einer schriftlichen Genehmigung. 
Eurofins Analytik GmbH · Neuländer Kamp 1 · D-21079 Hamburg
Sitz und Gerichtsstand der Gesellschaft: Hamburg – Amtsgericht Hamburg HRB 917 32 
Geschäftsführer:  Dr. Markus Brandmeier, Dr. Robert Gatermann, Thomas Herrmann, Dr. Christian Hummert
Ust ID.Nr.: DE 812492823
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