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TECHNISCHES MERKBLATT Nr.482

7 mineralit Innensilikat

/
BIOLOGISCH
Wil el sde
Werkstoffart Dispersions-Silikatfarbe, gemaR DIN 18 363 Abs. 2.4.1. fiir die Anwendung im

Innenbereich. Emissionsarm, Lésemittel- und weichmacherfrei, frei von foggingaktiven
Substanzen, AgBB-gepriift.

DIN EN 13 300 Nassabriebbestandigkeit: R-Klasse 2
Deckvermdgen: Hio-Klasse 1 bei 6 m?/|
Glanz: G4 stumpfmatt
Maximale KorngréRe: S1 fein

Verwendungszweck Fir Innenanstriche auf Decken- und Wandflachen.

Dichte ca. 1,59 (Standard weiB)

Farbton Weily

Bindemittelbasis Kaliwasserglas mit Zusatz von organischen Stabilisatoren.

Eigenschaften einzA mineralit Innensilikat ist gut deckend mit ausgezeichneten Verarbeitungs-

eigenschaften und trocknet tuchmatt auf. Erhalt die Diffusionsfahigkeit und damit den
Feuchtigkeitsaustausch des Untergrundes, garantiert ein gesundes Raumklima.
Ohne Zusatze von Konservierungsmitteln (keine Allergiker-Potentiale), besonders
geeignet fiir sensible Bereiche.

Verbrauch 150 - 160 ml/m? fiir einen Anstrich je nach Untergrund.

Untergriinde Geeignet auf jedem trockenen und fiir die Anwendung von Silikatfarben sachgeman
vorbehandelten mineralischen Untergriinden.
Ol-, Lackfarbenanstriche und glanzende Dispersionsanstriche sind als Untergrund
nicht geeignet, da keine Reaktion mit dem Untergrund erfolgen kann.

Untergrundvorbereitung Der Untergrund muf sauber, trocken und tragféhig sein.
Stark saugfahige und oberfl&chig lose Untergriinde sind durch Grundierung entsprechend
vorzubehandeln. Als Grundiermittel ist einzA mineralit Grundiergel einzusetzen. Bitte
beachten Sie die Technischen Merkblatter dieser Produkte. Leimfarbenanstriche und
mangelhafte gebundene sogenannte Mischbinderanstriche sind zu entfernen.

bitte wenden !
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Anstrichaufbau Neue, ungestrichene Flachen:
Ein Zwischenanstrich verdiinnt mit bis zu 15 % einzA mineralit Grundiergel

Ein Schlussanstrich unverdiinnt.
Bereits gestrichene Fléchen:
Meist ist ein satter Anstrich unverdiinnt ausreichend.

Verarbeitungstechnik einzA mineralit Innensilikat ist verarbeitungsfertig.
Der Auftrag erfolgt durch Streichen, Rollen oder im Airless-Spritzverfahren.
Spritzverarbeitung mit Airless-Geraten:

Je nach Geratetyp unverdiinnt oder bis max. 10 % wasserverdinnt.
Diisengrofe: 0,019" bis 0,023". Filter: 60 Maschen.

Okologische Hinweise einzA mineralit Innensilikat ist I6semittelfrei und biologisch vertraglich.

Entsprechend zertifiziert und dokumentiert durch den Ciliatentest in Anlehnung an das
Erlangen Verfahren nach Graf mit Tetrahymena pyriformis (geprift durch Dr. U. Noack
Laboratorien). "Erlanger Ciliatentest", bei Bedarf bitte anfordern.

Listung auf der baubook-Plattform http://www.baubook.at/m/PHP/Info.php?SI=2142731691&SW=5

Vorsichtsmanahmen Angrenzende Flachen wie Glas, Klinker, Naturstein abdecken. Spritzer sofort noch im
nassen Zustand entfernen. Augen und empfindliche Hautflachen sind vor Farbspritzern
zu schiitzen, ggf. mit viel Wasser reinigen.

Verarbeitungstemperatur Luft- und Untergrundtemperatur nicht unter +6 °C.
Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lagerung Kiihl aber frostgeschiitzt in geschlossenen Originalgebinden.
Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

PackungsgroBe (Standard wei) 151

Hinweis Angebrochene Gebinde bzw. verdiinntes Material kurzfristig verarbeiten !

Umweltschonende Konservierungsmittel erlauben nach Anbruch nur eine
kurze Lagerung.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Das Produkt unterliegt der Gefahrstoffverordnung. Alle erforderlichen Hinweise sind im Sicherheitsdatenblatt gemaf
CLP-Verordnung (GHS) nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 enthalten. Jederzeit abrufbar unter www.einzA.com
oder anzufordern unter sdb@einzA.com.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebindeetiketten sind zu beachten !

VOC-Gehalt nach Anhang Il der VOC-Richtlinie 2004/42/EG
VOC Grenzwert Anhang Il A (Unterkategorie a)
Whb: max. 30 g/l nach Stufe Il (2010)
VOC-Gehalt von einzA mineralit Innensilikat: < 0,5 g/l

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Priiftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen
der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und entbinden den Verarbeiter
nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu priifen. Im (ibrigen gelten unsere allgemeinen Geschéftsbedingungen.

Ausgabe 06/2025; damit verlieren alle bisherigen Merkblatter ihre Guiltigkeit.
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